[image: Sample MS-23 under plane polarized light.]
MS-23 örneği, tek nikol altında.
(Şekil MIT OCW’nin izni ile kullanılmıştır.)





 
[image: Sample MS-23 under crossed polarized light.]
MS-23 örneği, çift nikol altında.
(Şekil MIT OCW’nin izni ile kullanılmıştır.) 






[image: Sample MS-23, view 2, under crossed polarized light. ]
MS-23 örneği, görünüm 2, çift nikol altında. 
(Şekil MIT OCW’nin izni ile kullanılmıştır.) 







[image: Sample MS-23, view 3, under crossed polarized light.]
MS-23 örneği, görünüm 3, çift nikol altında.
(Şekil MIT OCW’nin izni ile kullanılmıştır.) 
 





[image: Sample MU-4 under plane polarized light.]
MU-4 örneği, tek nikol altında.
(Şekil MIT OCW’nin izni ile kullanılmıştır.) 
 





[image: Sample MU-4 under crossed polarized light.]
MU-4 örneği, çift nikol altında.
(Şekil MIT OCW’nin izni ile kullanılmıştır.) 
 





[image: Sample MU-4, view 2, under crossed polarized light.]
MU-4 örneği, görünüm 2, çift nikol altında.
(Şekil MIT OCW’nin izni ile kullanılmıştır.) 
 





[image: Sample MU-4, view 3, under crossed polarized light.]
MU-4 örneği, görünüm 3, çift nikol altında.
(Şekil MIT OCW’nin izni ile kullanılmıştır.) 
 






[image: Sample MU-47 under plane polarized light.]
MU-47 örneği, tek nikol altında.
(Şekil MIT OCW’nin izni ile kullanılmıştır.) 
 





[image: Sample MU-47 under crossed polarized light.]
MU-47 örneği, çift nikol altında.
(Şekil MIT OCW’nin izni ile kullanılmıştır.) 
 





[image: Sample MU-47, view 2, under crossed polarized light.]
MU-47 örneği, görünüm 2, çift nikol altında.
(Şekil MIT OCW’nin izni ile kullanılmıştır.) 
 





[image: Sample SC-28 under plane polarized light.]
SC-28 örneği, tek nikol altında.
(Şekil MIT OCW’nin izni ile kullanılmıştır.) 
 





[image: Sample SC-28 under crossed polarized light.]
SC-28 örneği, çift nikol altında.
(Şekil MIT OCW’nin izni ile kullanılmıştır.) 
 





[image: Sample SC-28, view 2, under crossed polarized light.]
SC-28 örneği, görünüm 2, çift nikol altında.
(Şekil MIT OCW’nin izni ile kullanılmıştır.) 
 





[image: Sample SC-38 under plane polarized light.]
SC-38 örneği, tek nikol altında.
(Şekil MIT OCW’nin izni ile kullanılmıştır.) 
 





[image: Sample SC-38 under crossed polarized light.]
SC-38 örneği, çift nikol altında.
(Şekil MIT OCW’nin izni ile kullanılmıştır.) 
 





[image: Sample SC-38, view 2, under crossed polarized light.]
SC-38 örneği, görünüm 2, çift nikol altında.
(Şekil MIT OCW’nin izni ile kullanılmıştır.) 
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